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Проблемы контроляхим.состава металла навсех стадиях литейного иплавильного производства



Разногласия в понимании требований кхимсоставу между заказчиком иисполнителем
• Ignore Customers Voice!
• Х18Н10Т – прочти марку
• АМГ3…превращается в …АК7
• АК5М2 -без Рb?
• EN = ГОСТ?



Разница в методах анализа
• ОЭС

– наиболее точен и практически приемлем
– не портативен
– не видит газы
– Зависит от настройки по образцам• ОЭС с лазерным возбуждением
– Портативен но низкая точность• РФА
– Не видит легких элементов, но «выдает» их



Отбор проб, пробоподготовка
•Виды проб• «грибок»• «стаканик»• «от изделия»
Чистота поверхности
Структура металлапробы



Структура металла пробы


